
Korrosionsparameter 
  

 

 

Ort der Beprobung = Hochbehälter Reithof 
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Korrosionsquotienten (DIN EN 12502)     

S1 = [c(Cl-) + c(NO3
-) + 2 •  c(SO4

2-)] / c(HCO3
-) <0,5 0,252 

S2 = [c(Cl-) +  2 •  c(SO4
2-)] / c(NO3

-) <1 or >3 2,695 

S3 = c(HCO3-) / c(SO4
2-) >1,5 71,686 


